ELİMİZE ULAŞAN BİLDİRİLER

(BİLDİRİNİN GÖNDERİLİŞ ŞEKLİ: H:Basılı Metin, D: Disket, İNT: İnternet Üzerinden)
1. SERAMİK SEKTÖRÜNDE ŞİLE KİLLERİ
( H+CD)
2. RİYOLİTİK VE RİYODASİT – DASİTİK BİLEŞİMLİ TÜFLERİN AYRIŞMASIYLA OLUŞAN BENTONİTLER; AKYOKUŞ (KÜTAHYA), DEMİRLİ (ESKİŞEHİR), SEKLİCE – SARIÖKÜZ (ESKİŞEHİR) YATAKLARI
( H+CD)
3. DOĞAL ZEOLİTLERİN SULU ORTAMDAKİ KİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 
( H+INT )
4. KİL TABANLI SERAMİK ÜRETİMİNDE MİNERALOJİNİN YERİ VE ÖNEMİ 
( H+INT )
6. ŞİDDETLİ YAĞMUR SONRASI SMEKTİT KİL MİNERALİNİN KATKILARIYLA OLUŞAN KABUK VE ÇATLAKLARIN ÇÖLLEŞMEYE NEDEN OLAN FİZİKSEL TOPRAK BOZUNUMU İŞLEMLERİ
( H+CD)
9. TİREBOLU (GİRESUN) BENTONİTİNDE YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN ASİT AKTİVASYONU İLE DEĞİŞİMİ

(H+D)
10. KAVAKLAR (ORDU) YÖRESİ KİL OLUŞUKLARININ KÖKENSEL İNCELENMESİ, KD TÜRKİYE
( H+D)
11. KORDİYERİTİN YEREL HAMMADDELER KULLANILARAK SENTEZLENMESİ VE MİKROYAPISININ KARAKTERİZASYONU
( H+D)
12. TUNÇBİLEK KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSİ, KİL İÇERİKLİ ATIKLARIN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 
( H+D+INT)
13. ANKARA METRO GÜZERGAHI İVEDIK İSTASYONU’NDAN ALINAN KİL MİNERALLERİNİN X-IŞINI TOZ DİFRAKSİYON YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
( H+D)
14. ZIGANA DASIDIK KAYACLARINDA HIDROTERMAL ALTERASYON SONUCU OLUSAN KIL MINERALLERININ ÖZELLIKLERI

( H+D)
15. KAOLİN+ZEOLİT TABAKALARININ DEPOLAMA ALANLARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ
( H+D)
17. HANÇILI BENTONİTİNDE YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN ISIL İŞLEMLE DEĞİŞİMİ
(H+D)
18. AFYON BÖLGESİ TUĞLA KİLLERİNİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

(H+D)
19. ATIK MERMER TOZLARININ KİL ZEMİNLERİN ŞİŞME POTANSİYELİNE ETKİSİ
(H+D)
20. ALTERASYON ZONLARININ KİL VE DİĞER MİNERALLERLE BELİRLENMESİNE YÖNELİK SAHA SPEKTROMETRE ÇALIŞMALARI VE HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLERLE DESTEKLENMESİ

( H+D)
23. YEMLERDE MİKOTOKSİNLERLE SAVAŞIMDA KİLLERİN VE DEĞİŞİK ADSORBANLARIN KULLANIMI  ( INT+H)
24. KOHEZYONLU (Killi-Sitli) ZEMİNLERİN TANE DAĞILIMININ BELİRLENMESİNDE LAZER DİFRAKSİYON YÖNTEMİ İLE SEDİMANTASYON (HİDROMETRE) YÖNTEMİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
( H )
25. MİCRO DALGA FIRIN YÖNTEMİYLE KİLLİ ZEMİNLERİN SU MUHTEVASININ  BELİRLENMESİNDE

( H )
26. KORUMA AMAÇLI HORASAN HARCI HAZIRLANMASINDA KULLANILACAK  TİCARİ KİLLERİN   KULLANIM KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI
( H+D)
27. MODİFİYE EDİLMİŞ DOĞAL ZEOLİTLERİN KARAKTERİZASYONU

( INT+H)
28. BOKSİT İÇERİKLİ ELEKTRİKSEL PORSELENLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
( H+DBOZUK)
30. KONYAALTI KIYI ALANINDAKİ (ANTALYA) KİL ZEMİNLERİN SIKIŞABİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
( H+D)
31. BOĞAÇAY OVASI (ANTALYA) KİLLERİNİN OLUŞUMU VE JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ
( H+D+ INT)
32. BENTONİTİK KİLİN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE NON-İYONİK BİR POLİMERİN MOLEKÜL AĞIRLIĞININ ETKİSİ
( H+D) 
33. KİLLERİN PVA ETKİSİNDE REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ

(H+D)
34. ORDU- ÜNYE BENTONİTİNİN KATYONİK AKTİFLEŞTİRME KOŞULLARININ HAM ZEYTİNYAĞI AĞARTILMASI SÜRECİ İLE BELİRLENMESİ
( H+INT)
35. AĞARTMA TOPRAĞININ HETEROJEN YAPILI ADSORBAN OLARAK YENİDEN KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
( H+INT)
36. TAGUCHI DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİ İLE Ca- BENTONIT Al-POLİKATYONU DESTEKLEME SÜRECİNİN OPTİMİZASYONU
(H+INT)
37. KALSİNE EDİLMİŞ DOĞAL ZEOLİTLERİN ASİDİK VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

( H+D)
38. PÜTÜRGE (MALATYA) BÖLGESİ DİSTENLİ SULU Al-SİLİKAT  (PİROFİLLİT-KAOLİN) YATAĞININ MİNERALOJİSİ VE PETROGRAFİSİ 
(H+D)
43. DÜVERTEPE (SINDIRGI, BALIKESİR) KAOLİNLERDE SİLİKA POLİMORFLARININ ARAŞTIRILMASI
(H+D)
44. KİL KATKILI KARIŞIMLARIN ZEMİN ENJEKSİYON UYGULAMALARINDA KULLANIMI (INT)
45. KIRKA TİNKAL MİNERALİNDEN ELDE EDİLEN KİLİN KARAKTERİZASYONU 
[ıNT]
47. STABİLİZE EDİLMİŞ NA-BENTONİT KİLİNİN ŞİŞME POTANSİYELİ VE ZAMAN İLİŞKİSİ
(H+D)
49. TARİHİ St. JEAN KİLİSESİ HORASAN HARÇLARINDA KULLANILAN TUĞLALARIN YAPISAL VE POZZOLANİK ÖZELLİKLERİ
(H+D+INT)
50. EGE BÖLGESİ TOPRAKLARINDA KİL MİNERALLERİ VE NİCELİĞİ
(H+D)
52. TÜRKİYE’DEKİ KIRMIZI TOPRAK KİLLERİ
( H +D)
54. DÖKÜM İLE ŞEKİLLENDİRMEDE KİLLERİN ÖĞÜTÜLEREK HAZIRLANMASININ ÇAMUR ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
(H+D)
55. C19-MONTMORİLLONİTİN SULU ORTAMDAN FENOL UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI

56. C17-MONTMORİLLONİTİN SULU ORTAMDAN FENOL UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI

57. KİL SU ARA YÜZEYİNDE METİLEN MAVİSİ ADSORPSİYONUNUN BAZI ADSORPSİYON MODELLERİNE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
( INT+H+D)
58. KİL/ SU ARA YÜZEYİNDE BAZI YÜZEY AKTİF MADDELERİN ADSORPSİYONU

( INT+H)
60. RAMNOLİPİDLERİN MONTMORİLLONİTLERE ADSORPSİYONUYLA KIVAM  ARTTIRICI                     JEL OLUŞTURMA ÖZELLİKLERİNİN  İNCELENMESİ 
(H+D)
61. KİLLERDE LİKİT LİMİT – PLASTİK LİMİT PARAMETRELERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ (H+D)
62. KAĞIT ENDÜSTRİSİNDE KAOLENİN KULLANIM
( INT+H+D)
63. TERTIARY AMINE METHACRYLATE BAZLI BLOK KOPOLİMERİN 

Na-MONTMORİLLONİT ÜZERİNE ADSORPSİYONU

( INT+H+D)
64.  TERMAL ANALİZ YÖNTEMİ İLE KATI FAZ TEPKİME PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
( H+D)
65. İNORGANİK ELEKTROLİTLERİN SEPİYOLİTİN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

( INT+H)
66. KONYA ÇUMRA BÖLGESİNDEKİ ŞİŞEN KİL ZEMİNLERİN SULAMA KANALLARINDA YARATTIĞI PROBLEMLER
( INT+H+D)
67. KİLLİ ZEMİNLERDE KIVAM LİMİTLERİ VE KOMPAKSİYON PARAMETRELERİNİN ISI İLE DEĞİŞİMİ
(H+D)
68. SERT KAOLİNLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE ÖĞÜTME SONRASI MEKANİK DAĞITMA VE SINIFLANDIRMA PARAMETRELERİNİN ETKİSİ
( INT+H+D)
70. ANKARA KİLİ İÇERİSİNDE BULUNAN OKSİT VE KİL MİNERALLERİNİN ARAŞTIRILMASI
( H+CD)
71. YÜKSEK SU MUHTEVASINDA KİLLİ BİR ZEMİNİN KİREÇ STABİLİZASYONU İLE İYİLEŞTİRİLMESİ VE YOL KESİTİNE ETKİLERİ

( H+D)
72. VİTRİFİYE ÇAMURUNDA KULLANILAN SERAMİK HAMMADDELERİNİN TANE DAĞILIMLARININ PİŞME ÖNCESİ VE SONRASI MEKANİK DEĞİŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
 (H+D)
73. GEOSENTETİK KİL KAPLAMALAR  

( H+D)
74. KAOLEN K-151’İN SICAKLIKLA YAPI DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ 

[INT]
75. KAĞIT ENDÜSTRİSİ ATIK SULARINDAN LİGNİN VE FENOLÜN SEPİYOLİT MİNERALİ İLE GİDERİMİ 

(INT+ D+H)
76. Al-POLİKATYONU DESTEKLİ Ca- BENTONİTİNİN AKTİFLİĞİNİN HAMPAMUK YAĞI AĞARTILMASI İLE BELİRLENMESİ

(H+D)
77. PAMUKYAĞININ RAFİNASYONUNDA ADSORBANT OLARAK KİLLERİN VE SENTETİK SİLİKANIN KULLANIMI

( H+D)
79. POLİMER/ ORGANO-KİL NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE KAREKTERİZASYONU
( H+D)
80. IN SITU POLİMERİZASYON YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN POLİMER.. 
( H+D)


81. ŞEREFLİKOÇHİSAR ( ANKARA) CİVARINDAKİ KİLLERİN TUĞLA KİREMİT HAMMADDESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
( H+D+INT)
82. PİROFİLLİTİN ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE K İYONUNUN ETKİSİ
( H+D)
83. KRİYOZOLİT-TİCI4  TEMELLİ KATALİZÖR SİSTEMİYLE ELDE EDİLEN POLİMERLERİN İNCELENMESİ

(H+D)
88. AKSARAY YÖRESİNDE ÇÖKEBİLEN ZEMİN ÖRNEKLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA         (H+D)

89. HYAMİNE 1622 BENTONİT İLGİSİNİN ADSORPSİYON REOLOJİ VE ZETA POTANSİYEL VERİLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
(INT)
90. TARSUS CUMHURİYET ALANI MUTFAK KAPLARININ KİL ÖZELLİKLERİ
(INT+H)
92. DEĞİŞTİRİLEMEYEN TAŞOCAKLARI NİZAMNAMESİ, YENİLENEMEYEN MADEN    KANUNU       VE MADENCİLİĞİ  ETKİLEYECEK  OLAN ÇED,DEPOLAMA VE KAZI YÖNETMELİKLERİ 
(H+D)
93. GLAZÜR (SIR)  KATMANININ DENTAL SERAMİKLERDE YERİ 
(H+D)
94. KİLLİ ZEMİMLERİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN ÖZELLİKLERİ VE BUNUN İNŞAAT İŞLERİ BAKIMINDAN ÖNEMİ

(INT  + H)
95. ÇİNİ HAMURUNDAKİ KİL ORANININ MASSE MUKAVEMET ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 
(H + CD)
96. KİLİN ENGOBA ETKİLERİ
(H + D)
98. KAĞIT  İÇ YAPIŞTIRMASINDA KAOLEN, CaCO3  ve TiO2  DOLGU MADDELERİNİN ALKİL KETEN DİMER (AKD)’i  TUTMA KARAKTERİSTİKLERİ 
(INT)
99. ETİBOR A.Ş. İŞLETMESİ HİSRACIK BÖLGESİ KOLEMANİT   TESİSİ 3 MM ELEK ALTINDAN ALINAN BOR CEVHERİNİN HİDROSİKLONLA ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
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